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1. Introduccion

Se ha realizado el estudio mineralégico por microscopia de
polarizacién por luz transmitida y difraccion de rayos X de la fase
dispersa en una muestra suministrada por Don Antonio Ballester. Esta
muestra procede de un equipo Aquasonic 018 que se encuentra ubicado
en el Animalario de la Universidad de Murcia. La muestra de agua
suministrada tenia una conductividad de 1083 p-siemens y una dureza
de 115.50 ppm de calcio, que corresponden a 11 grados franceses. Se
adjunta el informe realizado por Fitosoil.

Para este estudio, y con objeto de no alterar en modo alguno
la naturaleza de las posibles fases dispersas, se ha realizado una
suspensiéon sobre un portaobjetos de unas gotas de agua y se han
déjado evaporar a temperatura ambiente. Tras unas tres horas de
reposo, toda el agua se ha evaporado y ha quedado una fina pelicula
incolora sobre el portaobjetos. A continuacion se ha estudiado por
microscopia de polarizaciéon mediante un microscopio petrografico Zeiss.
Posteriormente, se ha realizado un difractograma a esa misma muestra.

A continuacién se exponen los resultados obtenidos.

2. Estudio microscépico
La muestré estudiada contiene varios cristales maclados de
aragonito (fase rémbica del carbonato célcico, CaCQOs). Las maclas
consisten en pequefios cristales prismaticos interpenetrados con un
elevado color de interferencia y birrefringencia de 0,156. Se observa una
figura de interferencia de bisectriz agua con signo o6ptico negativo, tal
como corresponde al aragonito. El angulo 2V da un valor de 18° el
propio de esta especie mineral. No se observa la presencia de calcita en

esta muestra (CaCOj3, de simetria trigonal).
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3. Estudio por difraccion de Rayos X

En la figura adjunta se incluye el difractograma de rayos X
correspondiente a la muestra estudiada. En ella aparecen las diferentes
reflexiones y el espaciado interplanar correspondiente. Sin ninguna duda,
la fase que ha cristalizado corresponde al aragonito (CaCOs) con una
coincidencia completa con los datos de la J.C.P.D.S. americana (Joint
Commitee on Powder Diffraction Standards).en la ficha 5-453 (Aragonite).
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4. Conclusion

La fase dispersa en la muestra de agua proporcionada es

aragonito, no detectandose la presencia de otras fases minerales.

Murcia a 26 de noviembre de 2009

FACULTAD DE QUIMICA
UNIVERSITAS - STUDIOREM - MURCIANA

ANNO MCCLXXII

| 2EPARTAMENTO DE QUIMICA AGRICOLA,
GEOLOGIA Y EDAFOLOGIA

Firmado: Rafael Arana Castillo, Catedrético de Cristalografia y Mineralogia de

la Universidad de Murcia

Facuitad de Quimica 5
Departamento de Quimica Agricola, Geologia y Edafologia

Campus Universitario de Espinardo. 30100 Murcia
Telf. 868887444



FITOSOIL

Antenio Abellan Caravaca S L.

ANALISIS DE AGUA

" Ref. Taboratario’ T Céd Cliente FF Toma de muestea Responsable — F. Recepeidn

HS H
ACSHE34/12/09 Soamn Soticitante S 151272009

R Fioatization
43914

F. Inicia
16122009

& L. : L
Nombre: Universidad de Murgia - Tm———— Feléfono:

1 Demicilior Campus de Espinardo-Unidad Técnicn Fax: isalinasg@iranscoop.com

! C.P, Municipio: 30100 Espinardo Mediador:

i Provincia: Murcia (E$PARA) Teléfano: B

DATOS IDENTIFICATIVOS DE MUESTRA FACILITADOS POR EL €
’ Malriz: Agua de consumo

Rel cliente:
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! B - P:
S: E:
R/F: EF:

{W})cscripcidn muesfra: Agus de consumo (1.3 }aprax)

DETERMINACIONES Resultados
I“ | U,
Conductividad eléctrica a 25° (mSicm) 1,086 |
Sales tofales disusltas * tartty o808

P
'ANIONES {) grii ppm meqfi mmol/i

Cloruro (ch 0,102 102,40 2,89 2,89 |
Sultato (804) 0,278 977,62 5,78 289 |
\Carbonatos * (co3)! 0,000 0,00 0.00 0,00
iicarbenato * (HCO3Y 0,212 212,00 | 3,48 3,48
Nitrato (NO3), 0,028 25,83 042 042 |
;Fésforo (P)f <0.001 <0,50 <002 <002
(CATIONES (+) ] g ppm . megfl mmolll

g

Calcio i (Ca) 0115 | 11550 | 576 288 |
Magnesio (MQ)E 0,046 45,58 375 188
* Sodio (Na): 0,076 76,46 | 3,32 332 |
© potasio ® 0003 3.97 | 0,09 0,09 |
Amanio (NH4),  <0,0001 <0.05 | <0,003 <0.003 |

MICROELEMENTOS ppm ' pmol/l

Hierro (Fe)! <005 | <0.895
Manganeso (Mn}% <0.,025 <0 455
L) <0.05 «0,787
0,34 5,200 |

i

... . Determinaciones 4§  Resultado .
;Cobaito total = 20,050 mgh

Yodo total ~ <1 mg/
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